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چکیده

 

با توجه به رویکرد جهان به موتورهاي دیزل، مدتی است که شرکتهاي داخلی تولید خودرو به فکر 

در همین راستا یکی از قطعاتی که در موتور در اثر تغییر سوخت  .تولید این نوع موتور افتاده اند

  .دستخوش تغییر می شود سرسیلندر می باشد

تور ایجاد می شود شامل تغییر در فشار،دما و نوسان در تغییراتی که در اثر تغییر سوخت در مو

مقدار محصولات احتراق است که هر کدام از این موارد بر روي انتخاب آلیاژ مناسب در سرسیلندر 

  .موثر خواهد بود

، فشار و دما تغییر خواهد نمود، پس بودن ارزش حرارتی گازوئیل نسبت به بنزین متفاوت به دلیل

در همین . اده در تولید سرسیلندر باید بتواند شرایط کارکرد جدید را تحمل نمایدآلیاژ مورد استف

      براي تولید این قطعه بسیار مهم در موتور اتومبیل، گروه آلیاژي AVLراستا، شرکت اروپایی 

Al-7Si-Mg  356را معرفی کرده است ، در واقع آلیاژهايA  357وA  براي این کاربرد در نظر

  .گرفته شده است

این آلیاژ نسبت به آلیاژهاي قبلی که در تولید سر سیلندر موتورهاي بنزینی کاربرد داشته است از 

استحکام نهایی و استحکام تسلیم به مراتب بالاتر این گروه نسبت به  . شرایط بهتري برخوردار است

ل حرارتی بالاتر از برتري هاي این آلیاژ نسبت به آلیاژهاي ، انتقاAl-Si-Cu قبلی یعنی يگروه آلیاژ

در ترکیب  مقادیر کم مس داشتن به دلیل Al-7Si-Mgآلیاژي ، در ضمن اینکه گروه قبلی است

نسبت Al-7Si-Mg، خوردگی در محیط خورنده به حداقل می رسد، در مجموع گروه آلیاژي خود

   .شرایط جدید مناسب تر می باشدبراي کارکرد در  Al-Si-Cuبه گروه آلیاژي 

  



مقدمه

٢

 مقدمه

یکی از راههاي مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه اي است که از موارد دیگر به عنوان 

در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهاي سواري با .سوخت استفاده می نمایند

دیگر خودرو  و باتريرژي خودروهایی با ان ،دروهاي هیبریدي، خودروهاي خورشیديسوخت گازوئیل ،خو

یکی از انواع خودروهاي سواري که در سالهاي اخیر مورد .]2[هاي متنوع تولید شده است ها با سوخت

از بنزین می باشد فرایند هاي  این سوخت سنگین تر توجه قرار گرفته خودروهاي دیزلی است که چون

  .خواهد بود ارزانتردر نتیجه  وري آن آسان تر وفرآ

گوگرد در حد استاندارد  خالصی هاي آن مخصوصا فسفر و الایش گازوئیل دقت شود و میزان نااگر در پ

از گازوئیل به  هاي جهانی قرار بگیرد از نظر آلودگی نیز در سطح پایین تري از بنزین قرار دارد از این رو

  .نام می برند عنوان سوخت سبز نیز

این  و فعالیت هایی انجام دادهما نیز براي اینکه در این صنعت از کشورهاي پیشرفته عقب نماند کشور  

  .]4[فعالیت ها همچنان ادامه دارد

تمام تلاش متخصصین داخلی بر این است که هر چه سریعتر این نوع اتومبیل سواري را به مرحله تولید 

  .وع موتورها مدتی است که در کشور آغاز شده استاز این رو تحقیقات در مورد این ن.انبوه برسانند

در این سمینار به بررسی یکی از قطعات مهم موتور یعنی سرسیلندر پرداخته شده و تاثیرات تغییر 

  .سوخت بر روي آن بطور کلی بررسی شده است

نماید می  لیل جایگزینی سوخت گازوئیل تغییردتاثیر جزء به جزء فشار و دماي محفظه احتراق که به 

  .عنوان پروژه اي است که در امتداد همین سمینار در آینده انجام خواهد شد


